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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з характеристикою підприємств, що складають виробничу базу будівництва, організацією та технологією виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
Завданням дисципліни є набуття знань про виробничу базу будівництва, вивчення технологічних процесів виготовлення ЗБК, вяжучих матеріалів, керамічних виробів, бутонних сумішей і будівельних розчинів, сухих будівельних сумішей, виробів зі скла тощо.

Практичні заняття проводяться в формі заслуховування і захисту індивідуального завдання. Номер варіанту призначає викладач (таблиця).

Індивідуальне завдання оформлюється у вигляді реферату за темою змістовних модулів. Реферат представлено у вигляді текстового матеріалу з необхідними ілюстраціями у вигляді таблиць, схем, рисунків в загальному обємі 15-20 сторінок формату А4.
Зміст і рубрикація реферату:

· титульна сторінка за назвою теми;

· план реферату;

· основний текст;

· список літературних джерел.
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1. Характеристика будівельного комплексу України

2. Структура виробничої бази будівництва

3. Типи підприємств виробничої бази будівництва

4. Характеристика сировинної бази будівництва
5. Система виробничо- технологічної комплектації

6. Виробництво заповнювачів з щільних гірских порід

7. Розширення сировинної бази будівництва

8. Виробництво глинозольного гравію і піску

9. Виробництво керамзиту

10. Виробництво аглопориту

11. Виробництво спученого перліту і вермикуліту

12. Виробництво шлакової пемзи

13. Виробництво заповнювачів з відходів промисловості

14. Нові напрямки розвитку технології пористих заповнювачів

15. Історія розвитку вяжучих речовин

16. Виробництво гіпсових вяжучих

17. Виробництво будівельного негашеного вапна

18. технологія гасіння вапна

19. Види цементів

20. Виробництво портландцементу мокрим способом

21. Виробництво портландцементу сухим способом

22. Виробництво магнезіальних вяжучих

23. Основні властивості бетонних сумішей

24. Підготовка сировини для виробництва бетонних сумішей

25. Складське господарство підприємств з виробництва бетонних сумішей

26. Бетонозмішувальні цехи
27. Виробництво бетонних сумішей

28. Виробництво будівельних розчинів

29. Виробництво сухих будівельних сумішей

30. Основні виробники СБС, їх характеристика

31.  Характеристика продукції підприємств ЗБВ
32. Види арматурних виробів для виготовлення ЗБВ

33. Виробництво арматурних виробів для ЗБВ

34. Технологічний процес виробництва ЗБК

35. Сучасні системи магнітної опалубки для виробництва ЗБК

36. Формування залізобетонних конструкцій

37. Тверднення бетону у виробах

38. Основні способи виробництва ЗБК

39. Види підприємств з виготовлення ЗБК

40. Огляд ринку виробництва ніздрюватобетонних виробів в Україні і світі

41. Харакетристика продукції з ніздрюватих бетонів
42. Виробництво газобетонних виробів

43. Виробництво пінобетонних виробів

44. Основні виробники продукції з газобетону в Україні

45. Перспективи розвитку виробництва газобетону

46. Виробництво азбестоцементних виробів і конструкцій
47. Виробництво силікатної цегли

48. Виробництво виробів на основі гіпсових вяжучих

49. Основні виробники конструкцій і виробів на основі мінеральних вяжучих, їх характеристика

50. Виробництво асфальтобетонних сумішей
51. Виробництво бітумних емульсій і мастик

52. Виробництво рулонних покрівельних матеріалів

53. Виробництво керамічної цегли і каменів

54. Виробництво керамічних теплоізоляційних матеріалів

55. Виробництво керамічних виробів спецпризначення

56. Виробництво керамічної плитки

57. Сучасні технології гідроізоляції і герметизації

58. Характеристика ринку керамічних виробів в Україні і світі

59. Характеристика основної продукції з деревини

60. Технологія виготовлення будівельних деревяних виробів і конструкцій

61. Виробництво сталевих будівельних конструкцій

62. Виробництво алюмінієвих будівельних конструкцій

63. Виробництво скла і виробів з нього

64. Виробництво ніздрюватого скла
65. Виробництво матеріалів і виробів зі шлакових розплавів

66. Виробництво мінеральної вати

67. Технологія виробництва полімерних виробів
68. Технологія одержання високопористих полімерних матеріалів і теплоізоліційних виробів на їх основі

69. Технологія виробництва віконних і дверних систем х ПВХ профілю
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